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MODELO: VL-2  
(Para tablero de 18- 19mm.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: GENERAL   

  

Pieza 1 :  

Perfila de aluminio VL-2 

Material: 

Aluminio aleación 6063, para anodizados en general. Al brillo 6463. 

Acabado:  

- Anodizado brillo,  mínimo 5-7 micras.  

- Anodizado mate, mínimo 13-15 micras. 

- Anodizado inox. 

- Pintado, pintura de poliuretano con acabado acrílico pigmentado.  

- Chapa madera natural 
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Medidas referenciales 

 

Detalles de montaje 

POSICIÓN PERFIL 

 

 

 

Metros por acabado 

ACABADO LONGITUD 

Anodizado Brillo 3 mts. 

Anodizado Mate 

4 mts. 

Anodizado acabado Inox 

Pintado Blanco 

Pintado Negro 

Chapa Madera Natural 

 


